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1. Einleitung


1.1 Motivation und Ziel


Die nach EC 1 [1] anzusetzenden Einzellasten bereiten bei der Bemessung und Ausführung von tragenden Unterböden aus Holzwerkstoffen Probleme: Nach aktuellem Stand der Normung sind Platten zu verwenden, deren Eignung für den Einsatz als Fußboden in Versuchen nachgewiesen wurde [2] – für welche Lastkategorie die Platte geeignet ist kann dann der Leistungserklärung entnommen werden. Probleme gibt es z.B., wenn Platten mit Spannweiten eingesetzt werden, die in den Versuchen nicht abgedeckt wurden. In den aktuellen Normen ist ein rechnerischer Nachweis nicht vorgesehen, ein Vorschlag zur rechnerischen Bemessung von OSB unter Einzellasten liegt jedoch vor [3].
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