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  Presentación del manual


  El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de acreditación, en el ámbito de la Administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas a través de procesos formativos o del proceso de reconocimiento de la experiencia laboral y de vías no formales de formación.


  El elemento mínimo acreditable es la Unidad de Competencia. La suma de las acreditaciones de las unidades de competencia conforma la acreditación de la competencia general.


  Una Unidad de Competencia se define como una agrupación de tareas productivas específica que realiza el profesional. Las diferentes unidades de competencia de un certificado de profesionalidad conforman la Competencia General, definiendo el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de una actividad profesional determinada.


  Cada Unidad de Competencia lleva asociado un Módulo Formativo, donde se describe la formación necesaria para adquirir esa Unidad de Competencia, pudiendo dividirse en Unidades Formativas.


  El presente manual desarrolla el Módulo Formativo MF0438_1: Materiales y servicios en reparación de calzado y marroquinería,


  asociado a la unidad de competencia UC0438_1: Realizar el aprovisionamiento y atender al cliente para la reparación de calzado,


  del Certificado de Profesionalidad Reparación de calzado y marroquinería.


  Capítulo 1


  Reconocimiento de las características de la piel y el cuero


  1. Introducción


  Pieles y cueros son dos términos que en muchas ocasiones se pueden utilizar a modo de sinónimos pero, como se verá más adelante, se han de hacer algunas concreciones. Son materias primas indispensables para la elaboración de zapatos y artículos que se fabrican en marroquinería, tanto de manera industrial como artesanal.


  Todo profesional debe conocer las particularidades y características de los materiales con los que trabaja, por lo que se hace necesario estudiar en profundidad el material de partida, en este caso la piel del animal con la que el profesional vaya a trabajar.


  La piel cuenta con unas características iniciales, como longitud, espesor, flexibilidad, resistencia al desgarro, etc., que se han de conocer para entender cómo va a reaccionar a los tratamientos físico-químicos que se le aplicarán y que darán como resultado una piel curtida, punto de partida de los trabajos en zapatería y marroquinería.


  El cuidado correcto de las pieles, tanto en su manipulación como en su almacenaje, se hace imprescindible para el aprovechamiento óptimo de esta materia prima tan preciada.


  2. Estructura de la piel


  La pieles más utilizadas en la industria marroquinera y zapatera son las de los mamíferos (oveja, cabra, caballo o vaca), aunque no sorprende encontrarse un bolso, una cartera o unos zapatos de la piel de algún reptil (cocodrilo, serpiente o lagarto) e incluso de algunas aves, como el avestruz.


  Para entender cómo son las pieles de los animales, este capítulo se basará primero en las de los mamíferos, al ser estas más familiares y, por lo tanto, más fáciles de entender.
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  Sabía que...


  Normalmente, cuando se utiliza el término cuero, se habla de una piel curtida desprovista de pelo. Al hablar de pieles, se puede incluir la piel de un animal con o sin pelo, curtida o no.


  


  2.1. La piel de un mamífero


  En la piel de un mamífero, se pueden distinguir tres capas fundamentales:


  
    	La epidermis.


    	La dermis.


    	La hipodermis.
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  Como se puede observar en la imagen, además de las tres capas mencionadas, existen otras estructuras, que pueden resultar conocidas, pero que carecen de interés para el objeto de este estudio, por lo que no se profundizará en ellas.


  Epidermis


  La función de la piel es, principalmente, proteger a los seres que la poseen de enfermedades, deshidratación o cambios de temperatura. El ser humano, al ser conocedor de estas particularidades, las aprovecha y utiliza con tal fin.
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  La epidermis, como capa más externa de la piel, es la barrera más importante hacia los ambientes hostiles. Para hacerse una idea, el grosor de esta varía desde los 0,1 mm en el parpado de un humano hasta los 1,5 mm en la palma de las manos y pies. Este espesor varía según las especies.


  A su vez, está integrada por las cuatro capas que se citan (ordenadas desde la más externa a la más profunda) y protegidas por el film hidrolipídico:


  
    	Capa córnea.


    	Capa granulosa.


    	Capa filamentosa.


    	Capa basal.

  


  Dermis


  Esta es la segunda capa de la piel, situada inmediatamente debajo de la epidermis. Su función es protectora, siendo una defensa muy eficaz contra los traumatismos. Posee un espesor de entre 20 y 30 veces el de la epidermis.
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  La dermis contiene aproximadamente de un 30 a un 35% de proteína, que en su mayor parte es colágeno, siendo el resto agua y grasa.
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  Definición


  Colágeno


  Principal proteína estructural que proporciona consistencia a la piel.


  


  Es conocida como la capa viva de la piel, ya que contiene la gran mayoría de las estructuras que se alojan en la piel, entre las que destacan:


  
    	Fibras de colágeno.


    	Fibras elásticas.


    	Glándulas sudoríparas.


    	Glándulas sebáceas.


    	Folículos pilo-sebáceos.


    	Vasos capilares.


    	Vasos sanguíneos (arterias y venas).


    	Nervios.

  


  Hipodermis


  Esta capa esta constituida casi en su totalidad por tejido adiposo (grasa), protege al organismo de las agresiones externas, de la perdida de calor y le proporciona una textura homogénea. También se la denomina tejido subcutáneo.


  Comparte con la dermis algunas de las estructuras que se alojan en ella (vasos sanguíneos).
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  Recuerde


  La función principal de la piel es proteger a los seres vivos que la poseen de enfermedades, deshidratación o cambios de temperatura.
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  Actividades


  1. ¿ Qué capa de la piel se encarga de proteger ante traumatismos y aloja otras estructuras?


  


  2.2. La piel de los reptiles


  En la epidermis de los reptiles, la queratina forma unas escamas epidérmicas que les protegen de la desecación y de los traumatismos.
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    Piel de un caimán
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  Definición


  Queratina


  Proteína estructural muy abundante en las capas más externas de la epidermis y en otras estructuras, como uñas y pelos.


  


  A diferencia de los mamíferos, los reptiles jamás presentan pelos, haciéndose necesario aclarar que, aunque existen mamíferos que carecen de pelo o que en determinadas zonas de su piel no lo presentan, el pelo es una de las características de estos. La piel del mamífero nunca presentará las escamas de los reptiles. En la siguiente imagen, puede verse un detalle de la piel de un reptil en la que se observan las escamas características de algunos de los animales de la clase reptil.
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    Detalle de la piel de un reptil
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  Nota


  En este apartado, se habla de la estructura de la piel de un ser vivo, no haciendo mención a ninguno de los procesos necesarios para su curtido.


  


  2.3. La piel de las aves


  La piel de estos seres vivos, al igual que la de los reptiles, carece de glándulas (a excepción de la glándula uropigial), pero, a diferencia de estos, presenta plumas, lo que los diferencia de cualquier otro grupo animal.


  Este tipo de pieles se identifican por sus protuberancias características.
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    Piel de avestruz
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  Definición


  Glándula uropigial


  Situada en la zona cercana a la cloaca, realiza funciones de impermebilización y limpieza de plumas.


  


  En la siguiente imagen, se ve una funda para móvil hecha con piel de avestruz, en la cual se distinguen perfectamente las protuberancias características de la piel de este animal.
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    Funda de piel de avestruz

  


  3. Partes de la piel


  La piel se divide en diferentes capas desde el punto de vista biológico. El hombre, para aprovechar al máximo las características de cada una de ellas y conseguir darle una utilidad práctica, le aplica una serie de procedimientos para transformar los pellejos en pieles y cueros, que dependerán de la capa de la piel de la que se trate.


  El rendimiento comercial no es el mismo en cada capa, por lo que para su tratamiento y comercialización se subdivide la piel en diferentes partes.


  3.1. Según la industria peletera


  La estructura biológica de la piel de cualquier ser vivo animal, dividida en tres capas, varía de la utilizada en la industria peletera, que solo contempla dos:


  
    	
La flor: capa más externa equivalente a la epidermis y a la parte más superficial de la dermis. Al ser rica en colágeno, proporciona a las pieles una mayor consistencia e impermeabilidad. Es la capa más compacta, lisa y suave al tacto. Se podría decir que es la parte bonita de la piel, la que suele dirigirse al exterior, en la mayoría de las ocasiones, en cualquier artículo confeccionado.

  


  
    	
La carne: capa inferior de la dermis, más pobre en colágenos.
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  En ocasiones, las pieles se dividen en dos (como se verá más adelante), dejando una parte sin flor, obteniéndose los denominados desflorados o serrajes.


  Los serrajes equivaldrían a la parte interna de la piel y son considerados como un subproducto de esta. Suelen ser más pesados y gruesos que la piel, siendo bastante resistentes a cortes y perforaciones, por lo que son muy utilizados en la elaboración de botas.


  Se clasifican en:


  
    	
Serraje intermedio: de poco espesor, por lo que es más frágil.


    	
Serraje carne: el más grueso, lo que aporta más duración a los artículos que se confeccionan utilizándolo.

  


  3.2. Según la división de las pieles


  Las pieles grandes (especialmente las de vacuno), para su comercialización, se dividen en diferentes partes. En función de la parte del animal a la que pertenecen, se las denomina:


  
    	
Cuello: parte más próxima a la cabeza. Caracterizada por un dibujo en forma de estrías circulares, las cuales hacen muy fácil su identificación.


    	
Hoja: división de las pieles en dos partes iguales desde la cabeza hasta la cola del animal, por lo que se obtienen dos piezas prácticamente simétricas.


    	
Falda: las zonas del vientre del animal. Son más finas que el resto y mucho más flexibles, por lo que tienden a deformarse con mucha facilidad. No es recomendada para correajes.


    	
Desfaldado: se obtiene como resultado de quitar las faldas a una piel, por lo que la parte que queda es mucho más resistente y menos flexible.

    Nota: el desfaldado también es conocido como dosset.


    	
Crupón: cuando a una piel se le quitan el cuello y las faldas, se obtiene como resultado la parte más homogénea (por lo tanto, la más preciada), lo cual no quiere decir que sea la más útil, ya que hay ocasiones en las que puede interesar una piel con una mayor flexibilidad.
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  Recuerde
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  Actividades


  2. Además de las botas, ¿qué otro tipo de calzado podría estar elaborado con serraje?


  3. Poner un ejemplo de artículos elaborados con alguna de estas partes de la piel.


  


  4. Tipos de pieles


  Se pueden hacer varias clasificaciones de las pieles atendiendo a distintos criterios, siendo los principales el tipo de curtición al que han sido sometidas y el animal de procedencia.


  4.1. Según curtición


  El curtido es el proceso físico-químico mediante el cual se convierten los pellejos de animales en cueros.
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    Curtido

  


  Aunque han sido muy diversas las formas en las que se han curtido las pieles a lo largo de la historia, actualmente solo se habla de dos modalidades: curtido vegetal y curtido mineral.


  Curtidos vegetales


  Se curte usando tanino y otros ingredientes de origen vegetal. El resultado es un cuero suave y amarronado, variando la tonalidad según la mezcla de ingredientes empleada en el curtido y el color original de la piel.
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  Definición


  Tanino


  Compuesto polifenólico presente en las plantas, con capacidad para eliminar el agua de los tejidos, fundamental para evitar la pudrición de las pieles


  


  El tanino se oxida con el aire y la luz, por lo que un cuero curtido con materias vegetales irá oscureciéndose con el tiempo. Esto, que puede dar una bonita pátina a algunos objetos de cuero, puede arruinar el teñido en otros.


  Este tipo de cuero no es estable en el agua, tiende a decolorarse y, si se empapa y se deja luego secar, se endurece y se vuelve más áspero y duro. Sometido a altas temperaturas, las fibras de colágeno se contraen, se endurece drásticamente y se vuelve rígido y quebradizo.
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  Recuerde


  El colágeno es la proteína estructural que proporciona consistencia a la piel.


  


  Los cueros obtenidos con este proceso son más firmes y gruesos que los obtenidos en curtidos minerales, por lo que se utilizan mucho para la fabricación de suelas de zapato, bolsos, correas y artículos de viaje, siendo muy apreciados en guarnicionería.


  Procedimiento de curtido


  En el esquema que se muestra a continuación, se resumen las diferentes operaciones a las que se someten los pellejos en el proceso de curtido.
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  El proceso de curtido comienza con la separación de la piel del animal en un proceso denominado desollado. Tras realizarlo, es necesario conservarla y desinfectarla para evitar su putrefacción, limpiándola de suciedades y recortando las partes adheridas al pellejo.


  Este proceso, denominado curado, comienza con el secado, que consiste en extender los pellejos bien estirados, evitando dobleces que dañarían la piel resultante.
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    Secado de pieles
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  Nota


  El curado abarca las operaciones de secado, salado y piquelado.


  


  A continuación, se procede al salado, operación que puede realizarse de maneras distintas:


  
    	
Salado manual: aplicándoles sal húmeda por todo el lado carne y doblándolas sobre sí mismas a modo de fardos durante aproximadamente unos 30 días.


    	
Salado en bombo: metiendo las pieles en un bombo junto con sal, en seco y aplicándoles movimiento (centrifugado) durante un tiempo prudencial, tras el cual se sacan y apilan.


    	
Salado en agua: se introducen en baños de salmuera y se les aplica movimiento durante unas 15 h, tras lo que se escurren y apilan.

  


  La última operación de este proceso se denomina piquelado, que consiste en someterlas a la acción de diferentes ácidos para lograr las condiciones de acidez necesaria para que los agentes minerales curtientes puedan hacer efecto. En el curtido vegetal, no es necesaria esta operación, aunque, a veces, se les realiza para conservarlas. Con el piquelado, las pieles curadas pueden conservarse hasta un año antes de aplicarles la sustancia curtiente.


  En la siguiente fase, las pieles se lavan con agua dulce (proceso denominado remojo), para eliminar la sal.
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  Nota


  Al terminar la fase de curado, las pieles se trasladan a las tenerías, dando comienzo esta segunda fase en la que se realizan las denominadas operaciones de ribera, que tienen por finalidad la preparación para la aplicación del curtiente a las pieles.


  


  A continuación, se aplica una solución de cal para desprender la epidermis y ablandar los pelos que luego serán retirados por completo (descarnado); a la operación de retirar los restos epidérmicos y pelos se la conoce como labrado.


  Esta fase termina con la descalcificación y la aplicación de sales estabilizadoras, consiguiendo así condiciones óptimas para la aplicación del curtiente.


  La última fase consiste en la aplicación del curtiente. En el curtido vegetal, se aplican taninos en distintas cantidades, sustancia que se extrae de la corteza de los árboles.
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  Nota


  Los castaños (Castanea sativa) y los robles (Quercus robur) son los árboles de los que con mayor frecuencia se extraen los taninos.


  


  Las pieles deben permanecer en contacto con las disoluciones de taninos varias semanas, por lo que este es un proceso lento y laborioso. Normalmente, se realiza en fosos, aunque también puede hacerse en bombos giratorios, que aceleran el proceso.
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    Trabajo manual en una curtiduría de Afganistán

  


  Una vez curtida, la piel se retira de la solución y el exceso de agua se elimina por escurrido. A partir de este momento, comienza el procesamiento de las pieles para darles forma y acondicionarlas para su comercialización posterior, sometiéndolas a los diferentes tratamientos que se irán viendo a lo largo del capítulo.


  Curtidos minerales


  Es el procedimiento de curtido más moderno, se inventó en 1858, siendo el más extendido actualmente. Se realiza utilizando como sustancias curtientes sales y ácidos minerales, principalmente de cromo, por lo que este tipo de curtición es conocida como curtido al cromo.


  El proceso del curtido mineral está conformado por las mismas operaciones que los curtidos vegetales, sin olvidar que la fase de curado incluye el piquelado, con el que se consiguen las condiciones idóneas para la aplicación de las sustancias curtientes.
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    Departamento de secado en un taller de procesado de pieles

  


  A las piezas de cuero teñidas por este procedimiento se les llama también cuero azul, por el tono gris-azulado que da al cuero antes del teñido.


  El cuero obtenido es suave, flexible, resistente al agua (no se mancha ni pierde el color ni la forma al mojarse) y permite el teñido posterior con toda la gama de colores imaginables.


  La mayoría de las tenerías trabajan actualmente con este método, que es por el que se obtiene la mayoría del cuero actualmente utilizado para vestimenta y tapicería.
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  Definición


  Tenería


  Lugar donde se curten las pieles.


  


  Como inconveniente, destaca por ser el sistema de teñido más contaminante. Como ventaja, cabe señalar que es el más rápido (todo el proceso puede realizarse en tan solo unas horas).
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  Actividades


  4. Realizar un esquema por orden de realización de los principales procesos en el procedimiento de curtido vegetal.


  


  4.2. Procedencia


  Esta clasificación de las pieles hace referencia al animal del que provienen, presentando rasgos distintivos según la especie. Seguidamente, se explicará con más detalle cuáles son estos rasgos distintivos en las pieles que más se usan, así como los principales usos que se les pueden dar.


  Ovina


  La piel de oveja se caracteriza por tener un trenzado o entrelazado de las fibras muy flojo, por lo que son pieles muy poco resistentes y fácilmente distinguibles, ya que, en la llamada carne de la piel, las fibras se separan con mucha facilidad, dando una apariencia esponjosa.


  
    [image: Images]

    Badana

  


  Tiene una estructura fibrosa muy poco compacta y es mucho más delgada y fofa que la de vacuno.


  En el argot artesanal, se hace la distinción entre badana, para aquellas pieles desprovistas de lana, y zalea, para las que conservan toda la lana.
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    Zaleas

  


  La badana se usa muy frecuentemente como forro, mientras que la zalea es muy utilizada como forro para prendas de vestir y calzado y para cubrir sillas de montar, por ejemplo la vaquera.


  Vacuno


  Las pieles de vaca se caracterizan por su firmeza. Las de las terneras son más apreciadas que las de los novillos, por ser más uniformes; son pieles de estructura igual que la de la vaca, pero su distribución hace que sus fibras tengan una mayor finura.
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  Sabía que...


  Las pieles de bisonte y de búfalo son más resistentes que la de buey. Son muy utilizadas en industria textil y especialmente en calzado de montaña y otros deportes.


  


  Grano y características externas en estas pieles


  Como la mayoría de los cueros, presentan la piel de la parte del cuello mucho más fofa, junto con la de las zonas de la falda, mientras que la del resto del cuerpo es más compacta y resistente.
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  Definición


  Grano


  Es un término utilizado en la industria del cuero que hace referencia a la rugosidad de la flor.


  


  La piel vacuna se clasifica por su edad y tamaño en terneras, vacas y novillos, bueyes y toros.


  Las más grandes suelen tener pesos que varían entre 15 y 20 kg de peso en sangre (piel en bruto). Las de menos de 15 kg se consideran pequeñas.


  Las más grandes son las de vaca y novillo y, para las más pesadas, se reserva el nombre de bueyes y de toros.
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    La piel de vacuno es una de las más usadas por su buen rendimiento en guarnicionería, marroquinería, calzado y tapicería, entre otras.

  


  Caprino


  En la piel de cabra se observa, en general, una disposición de fibras con más densidad que en el caso de la oveja.


  No es muy rica en células adiposas, siendo este otro rasgo distintivo respecto a la de oveja, más rica en grasas.


  Los pelos, en su mayoría, están muy inclinados sobre la superficie exterior de la piel.


  Estas pieles son muy utilizadas para la confección de zurrones y mochilas.
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  Sabía que...


  Un zurrón es una bolsa de cuero utilizada normalmente por pastores o trabajadores del campo.
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    Zurrón

  


  


  Porcino


  En este tipo de pieles, los folículos pilosos son aún más gruesos que en las cabras y los pelos son de mayor tamaño, conociéndose con el nombre de cerdas. Las cerdas atraviesan la piel, lo que le da a esta un aspecto muy característico.


  Los animales hembra proporcionan, como en casi todas las razas, unas pieles con una flor más fina y más regular, con mayor densidad.
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  Recuerde


  La flor es la capa más externa de la piel en la clasificación industrial.


  


  Por su riqueza en grasa, este tipo de pieles son muy usadas en guarnicionería, encuadernación, guantería, tapicería, bolsos, carteras, etc.
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  Sabía que...


  La piel de cerdo se caracteriza por su fuerte tejido adiposo. Las cerdas dejan en la piel unas marcas muy profunda que dibujan en ella una especie de red que las hace fácilmente reconocibles e identificables, a la vez que imposibles de confundir con otras pieles.


  


  Equino


  El caballo no es solo el origen de muchas de las pieles que se fabrican, también es destino final de estas vestirlos con las innumerables guarniciones.
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    Caballo con guarnición de cuero

  


  El cuero de caballo, en general, es muy desigual en el grueso y poco resistente.


  La flor de la piel de caballo es muy fina y apreciada por su belleza, siendo muy utilizada en marroquinería.
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    Pitillera de piel de caballo

  


  Reptiles


  Estas son pieles muy resistentes y duraderas. Se caracterizan por presentar un granulado a base de escamas que pueden tener forma circular, ovalada o poligonal.
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    Piel de reptil

  


  Son muy utilizadas en marroquinería, sobre todo en la confección de bolsos y también en la de zapatos de lujo. Suelen presentar colores muy vistosos, con rayas y machas que, en ocasiones, desprenden vivos reflejos.
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    Zapato de piel de reptil
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  Actividades


  5. Elaborar un cuadro resumen de las principales características de los diferentes tipos de pieles según su procedencia.


  


  5. Procedimientos de identificación de las pieles curtidas y aplicaciones


  Las diferentes características de las pieles que se han ido desarrollando en los apartados anteriores son las que ayudan a identificar las pieles curtidas, siendo el tamaño, la flor, el espesor y la densidad de las fibras las que aportarán la principal información necesaria para ello.
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  Importante


  Jamás se tendrá en cuenta el color de las pieles para su identifIcación, ya que este puede variar en función de factores como el curtido.


  


  5.1. Identificación de pieles curtidas


  Para identificar las pieles curtidas, en primer lugar se tendrá en cuenta su tamaño. El fabricante imprime en el reverso de la piel el tamaño de esta medido en pies. Siempre que se tenga la piel completa, esto dará una idea del animal del que se trata.
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  Sabía que...


  La unidad de medida de las pieles es el pie, que equivale a 929,034 cm2 o, lo que viene a ser lo mismo, un cuadrado de aproximadamente 30,5 cm de lado. Para tener una referencia más clara, 1 m2 contendría 10,76 pies.


  


  Posteriormente, se examina el granulado de la flor, cuyo dibujo es fundamental para distinguir las pieles.


  Se continúa observando el espesor de la piel. Aunque dentro de una misma piel suele haber diferencias de grosores, es más que evidente que no es igual de gruesa la piel de una vaca que la de una oveja.


  En ocasiones, puede ser difícil distinguir la piel de una oveja y la de una cabra, ya que son similares en tamaño, grosor e incluso hay ocasiones en el que el dibujo de la flor lleva a error, por lo que, para ello, habrá que fijarse en cómo están de compactadas las fibras.
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  Recuerde


  El espesor varía no solo en función de la especie, sino también dentro de la piel del mismo animal.


  


  En la tabla siguiente, quedan recogidas las principales características distintivas de algunas de las pieles que más se usan en la profesión.


  
    

    
    
    
    

    

      
        	
          

        

        	
          TAMAÑO (aproximado)

        

        	
          FLOR

        

        	
          GROSOR (aproximado)

        

        	
          DENSIDAD DE LAS FIBRAS

        
      

    

    
      
        	
          VACA

        

        	
          30 pies

        

        	
          Lisa

        

        	
          3-6 mm

        

        	
          Muy densas

        
      


      
        	
          TERNERA

        

        	
          18-30 pies

        

        	
          Lisa

        

        	
          1,6-2,6 mm

        

        	
          Densa

        
      


      
        	
          OVEJA

        

        	
          14 pies

        

        	
          Rugosa

        

        	
          1,5-2,5 mm

        

        	
          Poco densas

        
      


      
        	
          CABRA

        

        	
          14 pies

        

        	
          Rugosa

        

        	
          1,5-2,5 mm

        

        	
          Densa

        
      


      
        	
          CERDO

        

        	
          18 pies

        

        	
          Muy rugosa

        

        	
          0,8-1,2 mm

        

        	
          Densa

        
      


      
        	
          CABALLO

        

        	
          25 pies

        

        	
          Lisa

        

        	
          1,5-2,0 mm

        

        	
          Densa
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  Aplicación práctica


  Suponga que llega a sus manos una piel completa de unos 19 pies, fina en grosor y muy áspera al tacto, a pesar de que presenta muchas fibras. ¿Cómo identificaría esta piel?


  SOLUCIÓN


  Se comenzaría observando el tamaño de la piel, descartando cabra y oveja por ser superior y vaca y caballo por inferior. Se continuaría observando el espesor de la piel, que, en este caso, no supera 1 mm, por lo que se descarta la ternera y se concluye que es una piel de cerdo, al comprobar que presenta una flor muy rugosa y las fibras están muy compactadas.


  


  [image: Image]


  Aplicación práctica


  Se recibe en su almacén pieles de un fabricante del que sospecha que el número de pies que imprime en su reveso no es correcto, ¿cómo se puede averiguar el número de pies correctos de cada cuero?


  SOLUCIÓN


  Calcular midiendo directamente sobre la piel es prácticamente imposible, ya que su contorno es muy irregular. Para hacerlo de una forma rápida, se procederá del modo siguiente: se cogerá un papel o cartón del que se conozca perfectamente su peso (supóngase que tiene un peso de 100 gr/m2). Después, sobre ese cartón, se dibujará el contorno de la piel y se recortará para después pesarlo. Supóngase que el peso del cartón ya recortado es de 240 gr, si se realiza una regla de tres, se confirmará que el tamaño del cartón equivale a 2,4 m2. Sabiendo que 1 m2 equivale a 10,76 pies, se obtiene como resultado que la piel tiene 25,82 pies.


  


  Tal y como se ha ido viendo a lo largo de los apartados anteriores, las aplicaciones de las distintas pieles son múltiples.
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    Múltiples aplicaciones de la piel

  


  En la tabla siguiente, se resumen algunos de los usos más frecuentes de las pieles curtidas en función del animal del que proceden.
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