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    Para Breno Chvaicer, marido e cúmplice.




    E para minha família, pequena e unida.
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    (17/05/1934 – 02/11/2003)
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    APRESENTAÇÃO  /   ESCREVI ESTE LIVRO COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS CURIOSIDADES E NECESSIDADES TÉCNICAS DAS PESSOAS INTERESSADAS NO MUNDO DA MODA, ÀQUELAS QUE TRABALHAM COTIDIANAMENTE NO RELACIONAMENTO COM CONSUMIDORES E PROFISSIONAIS DESTE UNIVERSO, E, SOBRETUDO, ÀQUELES QUE SIMPLESMENTE ESTÃO EM BUSCA DE INFORMAÇÕES OBJETIVAS, PRÁTICAS E PRECIOSAS SOBRE OS MAIS DIVERSOS TIPOS DE TECIDOS DISPONÍVEIS EM NOSSO PAÍS.




    NÃO PRETENDO DE MODO ALGUM CONTAR AQUI A ORIGEM, HISTÓRIA OU O FUTURO DESSES TECIDOS PELO SIMPLES FATO DE QUE NÃO SOU UMA HISTORIADORA, MAS, SIM, UMA PROFISSIONAL COM 33 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE MERCADO, ATUANDO COMO COORDENADORA DE ESTILO E PRODUTO E DANDO TREINAMENTO A EQUIPES DE VENDAS NOS QUATRO CANTOS DO BRASIL. AO LONGO DESSE PERÍODO, SENTI QUE JÁ HAVIA PASSADO A HORA DE ALGUÉM ESCREVER UMA OBRA QUE APRESENTASSE O BÁSICO – PORÉM FUNDAMENTAL – SOBRE OS TECIDOS DISPONÍVEIS AQUI DE UMA MANEIRA LEVE E AO MESMO TEMPO DIDÁTICA E DESCONTRAÍDA.




    MUITOS DE MEUS CLIENTES ME PERGUNTAM: “ESSE TECIDO TEM QUALIDADE?”, “ESTE TEM BOM CAIMENTO?”, “SERÁ QUE VAI ME ENGORDAR?”, "ESTE AQUI AMASSA?”. TALVEZ ESTE LIVRO NÃO TENHA A RESPOSTA PARA ESSAS E MUITAS OUTRAS PERGUNTAS QUE VOCÊ TAMBÉM ESTEJA SE FAZENDO, MAS, TENHO CERTEZA, ENSINARÁ A VOCÊ O QUE NENHUM OUTRO ENSINA E, O MELHOR DE TUDO, DO MODO MAIS ELEGANTE E BELO QUE ALGUÉM PODERIA LHE OFERECER.


  




  

    [image: bg5]

  




  

    [image: partTecidosF]

  




  

    [image: bg6]

  




  

    

      

        FIBRA TÊXTIL


      


    




    Afibra têxtil é a matériaprima a partir da qual os tecidos têxteis são fabricados. As fibras são transformadas em fios pelo processo de fiação, e os fios, por sua vez, diferem entre si e dependem do comprimento das fibras, que podem ser longas ou contínuas, como os filamentos de poliéster, poliamida etc., como as fibras de seda, ou curtas, como as fibras de algodão ou lã.




    Entre as naturais, a do algodão é certamente a mais importante e representa, aproximadamente, 50 por cento da produção mundial anual de fibras. As fibras animais são responsáveis por seis por cento da produção mundial, dentre as quais a lã é a mais importante. Há também as fibras de crina de diversos tipos de cabra, que fornecem o mohair e a cashmere, e as finíssimas fibras produzidas pelo bicho-da-seda. Com exceção da seda, as fibras naturais são relativamente curtas, apresentando, em média, entre dois e 12 centímetros de comprimento.




    

      [image: cbcFiacao]

    




     




    

      

        FIAÇÃO


      


    




    As fibras são transformadas em fios por processos físicos, através do filatório e, assim, os fios são transformados em tecidos.
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        FIBRAS NATURAIS


      


    




    As fibras naturais são encontradas prontas na natureza e precisam apenas de alguns processos químicos e físicos para serem transformadas em fios. As principais fibras naturais são o algodão, a lã, a seda e o linho.


  




   




  

    [image: foto7]

  




  

    [image: foto7]

  




   




  

    

      FIBRAS QUÍMICAS


    




    São produzidas pelo homem através de processos químicos. Dividem-se em dois tipos:




    ARTIFICIAIS




    Produzidas quimicamente, porém, com matéria-prima natural, geralmente celulose de diversos tipos. As principais fibras artificiais são a viscose e o acetato.




    SINTÉTICAS




    São produzidas pelo homem a partir de matérias-primas não-naturais, principalmente oriundas das indústrias química e petroquímica. As principais fibras sintéticas são o poliéster, a poliamida e o elastano.
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    Tecidos planos




    Possuem estrutura resultante de sucessivos entrelaçamentos de dois fios, um no urdume e outro da trama, que se cruzam e formam um ângulo reto.




    Os tipos de tecidos planos são: 




    • ligamento em tafetá ou tela;




    • ligamento em sarja;




    • ligamento em cetim.




    • ligamento maquinetado.
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    O PROCESSO É FEITO EM TRÊS ETAPAS:




    1. abertura da cala: abertura dos fios do urdume na sequência do ligamento;




    2. inserção da trama: a cada cala aberta insere-se um fio do urdume;




    3. batida do pente: o fio de trama é encostado no arremate, junto à trama anterior.
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      Urdimento: gaiola de fios
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      Urdideira
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      Rolo de urdume no tear
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      Tecido cru


    


  




  

    [image: partEst_da_malha]

  




  

    MALHA E PROCESSO DE MALHARIA




    As malhas são produzidas por teares circulares, obtidos por meio do entrelaçamento de um fio com ele próprio, em um processo idêntico ao tricô.
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    ALGODÃO




    Fibra que nasce em torno da semente da planta de algodão. É uma das fibras têxteis mais antigas do mundo e a mais usada hoje.




    Na Índia, o algodão já era cultivado, fiado e tecido na Idade do Bronze, três mil anos antes de Cristo, por uma civilização que dominava inclusive a arte do metal. Mesmo depois de tantos milênios, o algodão se mantém como a principal fibra têxtil do mundo.
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